


    

Malowanie wn~trz za pomocq wypefniaczy do drewna: 
Post<cpowae zgodnie z instrukcj4 producenta dotycz4c4 stosowania i czasu schni<ccia i nal6z podklad za pomoc4 Farrow & Ball Wood 

Knot & Resin Blocking Primer. Nalozye warstw<c farby Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym 

do koloru farby nawierzchniowej. Czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosic minimum 4 

godziny. N alozye dwie warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odst<cpie czasu, koniecznym dla 
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Zewn~trzne powierzchnie z surowego drewna: 
W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, bez zabrudzen i zatluszczen oraz innych 

zanieczyszczen. W szelkie P<ckni<ccia, dziury i otwarte zl4czenia wypelnic odpowiednim wypelniaczem na bazie wody do zewn<ctrznych 

powierzchni drewnianych. Aby poprawic przyczepnose farby, delikatnie wygladzic powierzchni<c papierem sciernym. W 

srodowiskach, w kt6rych moie wyst<cpowae gnicie drewna spowodowane dzialaniem grzyb6w, przed nalozeniem podkladu nalezy 

pokrye powierzchni<c srodkiem do konserwacji drewna. Przygotuj wszystkie s<ckate lub zywiczne obszary jak wyzej i zal6z latk<c za 

pomoc4 Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer w celu wyr6wnania s<ckatych lub zywicznych powierzchni. Nalozye 

rozcienczon4 warstw<c farby Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat (20% wody) w odcieniu dopasowanym do koloru 

farby nawierzchniowej, a nast<cpnie jedn4 peln4 (nierozcienczon4) warstw<c. Czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczeg6lnych 

warstw powinien wynosic minimum 4 godziny. N alozye dwie warstwy wybranej far by nawierzchniowej Farrow & Ball w 

odpowiednim odst<cpie czasu, koniecznym dla wyschni<ccia pierwszej warstwy. Uwaga: Wielokrotne naprawy P<ckni<ce, dziur i 

otwartych zl4czen w powierzchni mog4 oznaczae, ie konczy si<c jej zywotnose, a utrzymanie jej w dobrej kondycji b<cdzie wymagalo 

dodatkowego wysilku. W takim wypadku konieczne moie bye calkowite odnowienie lub wymiana powierzchni na now4. 

Poprzednio malowane powierzchnie drewniane zewn~trzne: 
W szystkie powierzchnie do malowania powinny bye w dobrym stanie, czyste, suche, bez zabrudzen i zatluszczen oraz innych 

zanieczyszczen. Usun4e wszystkie pozostalosci starej farby, kt6re si<c luszcz4 lub pod kt6rymi znajduj4 si<c p<ccherze, poniewaz 

malowanie na niszczej4cej starej farbie moie prowadzic do luszczenia lub odpadania plat6w nowej farby. Wygladzic i wyr6wnae 

kraw<cdzie obszar6w po starej farbie, aby cala powierzchnia byla gladka. W szelkie P<ckni<ccia, dziury i otwarte zl4czenia wypelnic 

odpowiednim wypelniaczem na bazie wody do zewn<ctrznych powierzchni drewnianych. W celu uzyskania lepszej przyczepnosci 

delikatnie przetrzyj powierzchni<c papierem sciernym. W srodowiskach, w kt6rych moie wyst<cpowae gnicie drewna spowodowane 

dzialaniem grzyb6w, przed nalozeniem podkladu nalezy pokrye powierzchni<c srodkiem do konserwacji drewna. Przygotuj wszystkie 

s<ckate lub zywiczne obszary jak wyzej i zal6i latk<c za pomoc4 Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer w celu wyr6wnania 

s<ckatych lub zywicznych powierzchni. N alozye jedn4 warstw<c farby Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat w odcieniu 

dopasowanym do koloru farby nawierzchniowej, przy czym czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien 

wynosic minimum 4 godziny. Nast<cpnie nalozye dwie warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball, zachowuj4c 

odpowiedni odst<cp czasu niezb<cdny na wyschni<ccie poszczeg6lnych warstw. Uwaga: Wielokrotne naprawy P<ckni<ce, dziur i otwartych 

zl4czen w powierzchni mog4 oznaczae, ie konczy si<c jej zywotnose, a utrzymanie jej w dobrej kondycji b<cdzie wymagalo 

dodatkowego wysilku. W takim wypadku konieczne moie bye calkowite odnowienie lub wymiana powierzchni na now4. 

Zewn~trzny Malowanie za pomocq wypelniaczy do drewna: 
Post<cpowae zgodnie z instrukcj4 producenta dotycz4c4 stosowania i czasu schni<ccia i nal6z podklad za pomoc4 Farrow & Ball Wood 

Knot & Resin Blocking Primer. Nalozye warstw<c farby Farrow & Ball exterior Wood Primer & Undercoat w odcieniu dopasowanym 

do koloru farby nawierzchniowej. Czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw powinien wynosic minimum 4 

godziny. N alozye dwie warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim odst<cpie czasu, koniecznym dla 

W przypadku malowania powierzchni uprzednio nawoskowanych lub wysoce polerowanych konieczne jest usuni<ccie przed 

malowaniem istniej4cej warstwy obr6bki poprzez wygladzenie powierzchni papierem sciernym. Zalecane jest pomalowanie 

niewielkiej powierzchni na pr6b<c, gdyz moie okazae si<c, ie farby Farrow & Ball nie nadaj4 si<c do stosowania z niekt6rymi woskami 
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Wewn~trzne plyty MDF: 
Jesli to mozliwe, stosowae plyty MDF wysokiej jakosci, kt6rych wl6kna maj4 mniejsz4 tendencj<c do unoszenia si<c, w rezultacie czego 

wygladzanie papierem sciernym nie b<cdzie konieczne. Plyty MDF gorszej jakosci mog4 miee mniejsz4 zawartose scisle zwi4zanych ze 

sob4 wl6kien, kt6re podczas nakladania farby mog4 si<c unosie. Jesli wl6kna si<c unios4, delikatnie wygladzie powierzchni<c papierem 

sciernym mi<cdzy warstwami w celu uzyskania gladkiego wykonczenia. Delikatnie wyr6wnae kraw<cdzie plyty MDF dla uzyskania 

gladkiej powierzchni i zmniejszenia absorpcji farby. Nalozye jedn4 warstw<c farby Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat w 

odcieniu dopasowanym do koloru farby wykonczeniowej, przy czym czas schni<ccia pomi<cdzy nakladaniem poszczeg6lnych warstw 

powinien wynosie minimum 4 godziny. Nalozye dwie warstwy wybranej farby nawierzchniowej Farrow & Ball w odpowiednim 

odst~pie czasu, koniecznym dla wyschni~cia pierwszej warstwy. 

Powierzchnie woskowane lub wysoce polerowane: 



   

    

T rudne powierzchnie (np. Melamina, PCV, ABS, plytki scienne, laminaty itp: 
Trudne powierzchnie, takie jak melamina, PCV, ABS, plytki scienne i laminaty b~d4 wymagaly starannego przygotowania przed 

malowaniem. Powierzchnia mo:ie wymagae odtluszczenia specjalnym srodkiem czyszcz4cym, lekkiego przeszlifowania i dokladnego 

oczyszczenia przed nalo:ieniem jakiejkolwiek powloki. Najlepsze rezultaty mo:ina osi4gn4e stosuj4c specjalistyczny podklad adhezyjny 

Niekt6re rodzaje drewna, takie jak d4b, drewno tekowe i palisander, mog4 bye dose oleiste i wymagaj4 dodatkowego przygotowania. 

Zalo:iye r~kawice i wyczyscie powierzchni~ szmatk4 nas4czon4 spirytusem metylowym. Kontynuowae do momentu, a:i sciereczka, 

kt6ra slu:iy do przecierania powierzchni, nie b~dzie miee przebarwien. Spirytus metylowy jest niebezpieczny, dlatego zawsze nale:iy 

przestrzegae instrukcji producenta. Przetrzee powierzchni~ ciepl4 wod4 z roztworem mydla cukrowego i pozostawie do calkowitego 

wyschni~cia. Przygotowae wszystkie miejsca z wypelnieniem, s~kami lub :iywic4 przez zagruntowanie srodkiem Farrow & Ball Wood 

Knot & Resin Blocking Primer, rozcienczonym w 20%. Pozostawic do wyschni~cia, nast~pnie nalo:iye jedn4 nierozcienczon4 warstw~ 

na cal4 powierzchni~. Pozostawic na cztery godziny schni~cia mi~dzy nakladaniem warstw. N ast~pnie nalo:iye dwie warstwy 

Srodek chemiczny do usuwania powlok: 
Jesli na powierzchni znajduje si~ farba w zlym stanie lub istnieje wiele warstw i nie widae szczeg6l6w, najlepiej jest usun4e farb~ za 

pomoc4 chemicznych srodk6w do usuwania farby. Produkty te mog4 bye niebezpieczne, dlatego zawsze nale:iy przestrzegae instrukcji 

producenta i nosic sprz~t ochronny. Po usuni~ciu farby mo:ie zaistniee koniecznose zneutralizowania chemicznego srodka do 

usuwania farby za pomoc4 roztworu neutralizuj4cego. Post~powae zgodnie z instrukcj4 producenta, splukuj4c czyst4 wod4 i 

sprawdzaj4c pH, a:i b~dzie mniejsze ni:i osiem. Pozwolie, aby powierzchnia w pelni wyschla przed nalo:ieniem wlasciwego podkladu 

Jak nakladac farb~ na elementy wykonczeniowe p~dzlem: 
Przed u:iyciem dokladnie wymieszae. Elementy wykonczeniowe obejmuj4 listwy przyscienne i przypodlogowe, szyny galeryjne, 

lamperi~, drzwi, oscie:inice drzwiowe i opaski oscie:inicy, parapety wewn~trzne i oscie:inice okienne (pod warunkiem, :ie nie s4 

wykonane z tworzywa sztucznego). Farby Farrow & Ball to farby na bazie wody, kt6re w przeciwienstwie do farb 

rozpuszczalnikowych s4 bardziej odporne na firankowanie, a najlepszy efekt wykonczeniowy mo:ina osi4gn4e, maluj4c grubsz4 

warstw~. Aby uzyskae najlepsze rezultaty, zaleca si~ malowanie Vidzlem z drobnym wlosiem syntetycznym (np. p~dzlem do 

malowania Farrow & Ball). Namoczye p~dzel obficie w farbie i nalo:iye grub4 pierwsz4 warstw~. Przeci4gae p~dzlem najpierw w 

kierunku pionowym, a potem w kierunku poziomym, a:i do nalo:ienia r6wnomiernej warstwy farby. Wykonczye, maluj4c w jednym 

kierunku, lekko dociskaj4c p~dzel do sciany pod k4tem ok. 30°. Nie nale:iy przeci4gae p~dzlem wielokrotnie w tym samym miejscu ani 

pr6bowae rozlo:iye farby r6wnomiernie p~dzlem na ju:i pomalowan4 cienk4 warstw~, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych 

farb rozpuszczalnikowych, gdy:i mo:ie to pozostawic widoczne slady p~dzla. Przed nalo:ieniem drugiej warstwy t4 sam4 technik4 
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Jak nakladac farb~ na elementy wykonczeniowe walkiem: 
Przed u:iyciem dokladnie wymieszae. Elementy wykonczeniowe obejmuj4 listwy przyscienne i przypodlogowe, szyny galeryjne, 

lamperi~, drzwi, oscie:inice drzwiowe i opaski oscie:inicy, parapety wewn~trzne i oscie:inice okienne (pod warunkiem, :ie nie s4 

wykonane z tworzywa sztucznego). Farb~ mo:ina r6wnie:i nalo:iye za pomoc4 walka tkanego poliestrowego o srednim wlosiu. Jest to 

szybka metoda nakladania farby, kt6ra zapewni dobrej jakosci wykonczenie i zminimalizuje efekt chropowatosci. Niemniej, dla 

wykonczenia optymalnego zalecamy u:iycie p~dzla, np. p~dzla z drobnym wlosiem syntetycznym firmy Farrow & Ball. 

Efekt koncowy malowania natryskowego farbami Farrow & Ball jest scisle uzale:iniony od powierzchni, na kt6r4 nakladana jest farba. 

Wi~kszose powierzchni musi bye oczyszczona i odtluszczona, przeszlifowana, a nast~pnie odpowiednio zagruntowana lub 

pomalowana farb4 podkladow4. Zaleca si~ r6wnie:i szlifowanie papierem sciernym mi~dzy warstwami, aby uzyskae gladk4, plask4 

powierzchni~ przed nalo:ieniem kolejnej warstwy farby. Proces ten mo:ie wymagae kilkukrotnego powt6rzenia w celu uzyskania 

idealnej powierzchni. Farha Farrow & Ball w wykonczeniu Full Gloss, kt6ra ma bardzo wysoki polysk, podkresli wszelkie 

niedoskonalosci powierzchni, kt6re mogq nie bye widoczne przy farbach o mniejszym polysku. 

Preparat do drewna oleistego: 

wybranego przez siebie lakieru wierzchniego. 

Primer & Undercoat i wybranej farby wierzchniej. 

Maskowanie: 

Przygotowanie przed malowaniem natryskowym : 



Parametry natrysku:   

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku rozpylania mog4 si~ tworzye niebezpieezne respirabilne kropelki. Nie wdyehae rozpylonej cieezy lub mgly. 

N atrysk hydrodynamiczny: N ajlepsze wyniki mo:ina uzyskae przy typowym ustawieniu kone6wki dyszy 410 i cisnieniu wtrysku 

powietrza 60 bar. N ale:iy pami~tae, :ie s4 to typo we ustawienia dla wi~kszosci system6w airless i w zale:inosci od marki i modelu 

u:iywanego aparatu do natrysku mo:ie bye wymagana pewna regulaeja cisnienia powietrza w stosunku do kone6wki dyszy/rozpylaeza. 

Natrysk HVLP - w zale:inosci od stosowanego sprz~tu konieezne mo:ie bye rozcienezenie farby wod4 w maksymalnej proporeji 3:10 

(woda:farba). Nale:iy dostosowae zaw6r powietrza, regulaej~ przeplywu farby, rozmiar wentylatora oraz ustawienia wzoru natrysku na 

kawalku tektury lub w innym miejscu, tak aby osi4gn4e po:i4dany efekt koncowy. Nalo:iye kilka cienkieh warstw. Odezekae, a:i 

Jesli zamierzasz u:iye produkt6w Farrow & Ball do eel6w, kt6re nie zostaly tutaj opisane, skontaktuj si~ z Dzialem Obslugi Klienta 

eelem uzyskania porady pod numerem +44 (0) 1202 876141 lub wyslij wiadomose na adres customer.serviees@farrow-ball.com. 

Informujemy, :ie dla eel6w szkoleniowyeh rozmowy mog4 bye nagrywane. 

Nie malowae w temperaturaeh poni:iej 10' Club gdy temperatura przekraeza 30' C. 

Pokrycie (m2/l na 1 warstw~): : M symalny 13 

Czas sehni~eia : : 2 godziny 

Czas nakladania nast~pnej warstwy: : Nakladanie nast~pnej warstwy po 4 godzinaeh 

Uwaga: Podane ezasy sehni~eia i ponownego malowania przewiduj4 stosowanie farby w normalnyeh warunkaeh - w warunkaeh 

ni:iszyeh temperatur i/lub wi~kszej wilgotnosei powietrza ezas sehni~eia mo:ie bye dlu:iszy. Czas sehni~eia farb o eiemniejszym kolorze 

mo:ie bye dlu:iszy. Pozostawic na minimum 14 dni przed zastosowaniem powlok na bazie rozpuszezalnika. 

G~stose: : 1.2 - 1.4 glee 

rubose eg fil u: : 80 - 120 m 

Wilgotnose aplikaeji: : < 80 % RH 

Przepuszczalnosc wody wg DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2 

lnformacje dotyczqce przechowywania: 
Ten produkt jest oparty na wodzie i powinien bye ehroniony przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami. Zaleeamy zu:iycie w 

ci4gu 6 miesi~ey od daty zakupu, nie ponosimy odpowiedzialnosci za pogorszenie stanu zawartosei lub opakowania po tej daeie. Ten 

produkt zawiera srodki konserwuj4ee, kt6re ehroni4 przed zepsuciem w normalnyeh warunkaeh. Aby zminimalizowae ska:ienie i 

zapewnic maksymalny okres trwalosei, zaleeamy, aby przed u:iyeiem przelae produkt do ezystego pojemnika na farb~, a wszystkie 

narz~dzia dokladnie wyezyseic przed i po ka:idym u:iyeiu. Wielokrotne otwieranie i u:iywanie mo:ie zwi~kszye ryzyko ska:ienia 

mikrobiologicznego, dlatego zaleeamy ograniczenie tego do minimum, aby maksymalnie wydlu:iye okres trwalosci produktu. 

Formu¼a: 

lnformacje dotyczqce ochrony srodowiska i usuwania odpad6w: 
Nie wylewae resztek farby do odplyw6w ani eiek6w wodnyeh. Resztek farb i pojemnik6w po farbie pozbywae si~ zgodnie z 

lokalnymi/krajowymi przepisami. Skontaktowae si~ z lokalnym Wydzialem Srodowiska w eelu uzyskania informaeji dotyez4eyeh 

post~powania z odpadami. Pojemniki metalowe mog4 zostae poddane reeyklingowi. 

Zawartosc LZO: 

Inne zastosowania: 

Temperatura malowania: 

Zalecana liczba warstw : : 1 

Substancja wilgoci: 

√24h]): 
0,03 (Classe III, limite < 0,1). Este é o volume de água absorvido numa área de 1 m2 através da superfície de tinta num período de 24 

horas. Quanto mais baixo for o valor de w24, mais impermeável é a película de tinta. A absorção de água pela tinta é categorizada em 

classes, de Classe I a Classe III. 

Farba na bazie wody z zastosowaniem mieszanki spoiw poliuretanowych i akrylowych. 

Maksymalny dozwolony limit UE dla tego produktu (kat. A/[g]): 30 g/l (2010). Produkt zawiera maks. 1 g/l LZO. 



Kontact: 

do UE przez Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269. 

Bezpieczenstwo: 
Uwaga! W przypadku rozpylania mog4 si~ tworzye niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychae rozpylonej cieczy lub mgly. 

Chronic przed dzieemi. Podczas nakladania i schni~cia musi bye zapewniona odpowiednia wentylacja.W razie koniecznosci 

zasi~gni~cia porady lekarza nalezy pokazae pojemnik lub etykiet~. Unikae kontaktu z oczami, na sk6r4 lub na odziez4. W 

PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORl}: Umye duz4 ilosci4 wody z mydlem. Nie uzywae rozcienczalnikow na bazie rozpuszczalnika 

ani benzyny lakowej. W PRZYPADKU DOST ANIA SI~ DO OCZU: Ostroznie plukae wod4 przez kilka minut. Wyj4e soczewki 

kontaktowe, jezeli s4 i mozna je latwo usun4e. Nadal plukae. W PRZYP AD KU POLKNI~CIA: W przypadku zlego samopoczucia 

skontaktowae si~ z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. Karta charakterystyki dost~pna na z4danie. Podczas szlifowania 

jakiejkolwiek powierzchni przed malowaniem nalezy utrzymywae ilose wytwarzanego pylu na minimalnym poziomie i nosic 

Aby uzyskae pomoc w wyborze koloru, farby czy tapety, skontaktuj si~ z naszym dzialem obslugi klienta. Wystarczy zadzwonic pod 

numer +44 (O) 1202 876141, wyslae wiadomose na adres sales@farrow-ball.com lub napisae donas na adres Farrow & Ball, Uddens 

Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Informujemy, ie dla celow szkoleniowych rozmowy mog4 bye nagrywane. Importowane 

Wytqczenie odpowiedzialnosci: 
Informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna - ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie 

charakter doradczy i zostala udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyz umiej~tnosci malowania oraz warunki panuj4ce w 

danym miejscu pozostaj4 poza kontrol4 firmy. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowae si~ z dzialem obslugi 

klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za rezultaty korzystania z produktu ponad wartose produktu. Powyisze oswiadczenie nie 

1wvlacza przyslugui.cicego klientowi prawa ustawowego. 
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